
Betonschale

Verwendetes Material : Artikelnummer Menge:

 Kreativ-Beton CreaStone   2,5kg  570130  1

 Rundholzstab, ca.Ø 20x500mm   683533  1

 Kunststoffkugel, ca.Ø80mm, 2-teilig  490043  1

 Trennmittel – Formestone, 100ml  480666  1

Empfohlenes Material/Werkzeug:

Bastelmesser 301530  1

Aluminium-Rührspatel, ca.300x20x2mm 477797  1

Klebeband, ca.66mx50mm 898120  1

Mischbecher, 12 Stück 478427  1

Pinselset, 3er-Set 469140  1

Chalky Finish – Farbe, aprikot 579514  1

Feinsäge für Schneidladen 304919  1

Benötigtes Werkzeug:

Rührstab

Gefäß zum Anrühren

Klebeband

Sand oder Steine zum beschweren

Getränkepackung 1,5 l
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Anleitung
1. Schneiden Sie von der Getränkepackung 

längsseitig den Deckel ab.  Achten Sie 
darauf, dass die Verschlusskappe nach 
oben zeigt. Schrauben Sie den Deckel der 
Getränkepackung ab. Waschen Sie die 
Packung gründlich mit warmen Wasser 
aus und trocknen Sie sie gut ab.

viel Spaß wünscht Ihnen das OPITEC-Kreativteam!

2. Den Rundholzstab auf eine Länge von 
ca. 200mm einkürzen und mit einer 
Schicht Klebeband umwickeln. Achten Sie 
darauf, dass der Holzstab komplett mit 
Klebeband bedeckt ist.

4. Den mit Klebeband umwickelten Stab 
und die 2 Kugelhhälften von außen eben-
falls mit dem Trennmittel einstreichen 
und gut trocknen lassen.

5. Schieben Sie den Rundholzstab in die 
Verschlussöffnung. Für einen besseren 
halt können Sie den Rundholzstab außen 
mit Klebeband fixieren. Rühren Sie ca. 2 kg 
von dem Beton nach Anleitung an. Füllen 
Sie diesen vorsichtig bis ca. 15 mm unter 
dem Rand der Getränkepackung ein. Nun 
setzen Sie die 2 Kugelhälften nebenein-
ander in gleichmäßigem Abstand zum 
Rand ein.

3. Nun streichen Sie die Getränkepackung 
gründlich mit Formestone ein. Gut 
antrocknen lassen. Für ein besseres Er-
gebnis können Sie den Vorgang nochmals 
wiederholen.

6. Befüllen Sie nun die 2 Kugelhälften mit 
Steinen oder Sand und fixieren diese 
ebenfalls mit Klebeband am Rand. Um 
das ganze  zu stabilisieren, können Sie 
schwere Gegenstände ringsherum 
stellen. Ca. 2 Tage trocknen lassen und 
vorsichtig herauslösen.
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